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АННОТАЦИИ СТАТЕЙ

журнала Доклады Академии наук Республики Узбекистан

№1, 2022 г.
Ф.Н.Дехконов

Проблема управления, связанная с процессом теплообмена (на узб. яз.)
(Представлено академиком АН РУз Ш.А.Алимовым)

    В статье рассматривается начально-краевая задача для уравнения теплопроводности внутри ограниченной области.

Национальный университет Узбекистана    

           Дата поступления 12.01.2022
имени Мирзо Улугбека                                                       
А.Б.Хасанов, Г.А.Маннонов

Интегрирования нелинейного уравнения Хирота в классе периодических бесконечнозонных функций (на рус. яз.)

(Представлено академиком АН РУз Ш.А.Аюповым)

В данной работе применяется метод решения обратной спектральной задачи для интегрирования нелинейного уравнения Хирота в классе периодических бесконечнозонных функций. Выводится эволюция спектральных данных периодического оператора Дирака, коэффициенты которого являются решением нелинейного уравнения Хироты. Доказана разрешимость задачи Коши для бесконечной системы дифференциальных уравнений Дубровина.

Самаркандский государственный университет                       Дата поступления 22.12.2021
Б.М.Абдурахманов, М.Ш.Курбанов, У.М.Нуралиев 

Синтез карбида кремния с использованием природного газа и микрокремнезема (на рус. яз.)

(Представлено академиком АН РУз С.А.Бахрамовым)


С использованием в качестве кремнийсодержащего сырья микрокремнезема, представляющего собой техногенные отходы производства металлургического кремния и ферросилиция, и углеродистых восстановителей, составленных из сочетания природного газа, состоящего на 94% из метана и мелкодисперсных отходов нефтяного кокса, впервые в печи сопротивления синтезированы 4H, 6H и 3С политипы карбида кремния в виде микро- и нанопорошков. 

Институт ионно-плазменных и лазерных 

       Дата поступления 04.02.2022

технологий имени У.А.Арифова 

Академии наук Республики Узбекистан

З.Т.Азаматов,  М.А.Йўлдошев, Н.Н.Базарбаев

Перспективы голографических систем хранения информации (на рус. яз.)

(Представлено академиком АН РУз К.М.Мукимовым)

В работе рассмотрены голографические методы записи, обработки и хранения информации, которые, в перспективе развития современных информационных технологий, которые являются одними из эффективных путей решения проблем надежного, долговременного хранения информации, с высокой информационной плотностью носителей, в частности – мультиплексирование. Выявлены основные требования, предъявляемые к светочувствительным регистрирующим средам в зависимости от того, в каких оптических системах обработки и хранения информации они могут быть использованы.  Приведены результаты исследований голографической записи информации на кристаллах LiNbO3, легированного ионами железа в различных концентрациях.
НИИ физики полупроводников и микроэлектроники              Дата поступления 09.02.2022

при Национальном университете Узбекистана 

имени Мирзо Улугбека
Академик АН РУз С.З.Зайнабидинов, А.Й.Бобоев, Д.П.Абдурахимов

Структурные особенности твердого раствора (GaAs)1-x(Ge2)х с квантовыми нанообразованиями (на рус. яз.)

Рентгенографический анализ показал, что полученные пленки являются монокристаллическими с нановключениями с размерами блоков до 49 нм, с кристаллографической ориентацией (100), имеют структуру типа сфалерита ZnS. Морфологические исследования с помощью АСМ показали, что наблюдаемые на поверхности эпитаксиальных слоев (GaAs)1-х(Ge2)x наноконусы обусловлены присутствием в них атомов Ge. Анализ показал, что диаметр оснований наноконусов находится в пределах от 70 до 90 нм, а высота - от 3 до 12 нм. Размеры таких наноконусов, определенные методом рентгеновской дифракции имели значения, близкие к этим величинам.
Андижанский государственный университет

    Дата поступления 13.01.2022

Академик АН РУз А.Т.Мамадалимов, Н.К.Хакимова, Ш.М.Норбеков
 Изучение электрических и фотоэлектрических свойств 
бамбуковых волокон (на узб. яз.)

Исследованы электрические и фотоэлектрические свойства бамбуковых волокон, после диффузии KMnO4. Обнаружены особенности влияния ультрафиолетового света на вольтамперные характеристики и долговременая релаксация фотопроводимости после воздействия ультрафиолетового света. Определена температурная зависимость электропроводности бамбуковых волокон.

Национальный университет Узбекистана                                     Дата поступления 11.01.2022
имени Мирзо Улугбека                                                       
Академик АН РУз Т.М.Муминов1,2, А.М.Артиков3, Х.Асроров2, 
Н.Н.Базарбаев1, А.К.Иванов2, А.Т.Муминов4, К.М.Норбоев2, 
А.А.Сафаров2, А.Н.Сафаров2, Р.Д.Сулейманов2
Многодетекторная система регистрации гамма-квантов 

в сформированном и отраженном пучках (на рус. яз.)
В настоящей работе: - предлагается для исследования угловых распределений гамма-квантов в сформированных и отраженных пучках тормозного излучения электронов, вместо их сканирования детектором с кристаллом NaJ(Tl), одновременно измерять спектры ТИЭ пластическими детекторами в 10 и более угловых позициях, что позволит многократно сократить длительность исследований, повысить их результативность и статистическую обеспеченность; 

- разработана конструкция многодетекторного (10 и более) гамма-спектрометра на базе пластических сцинтилляторах РОРОР.   

1)НИИ физики полупроводников и микроэлектроники             Дата поступления 22.12.2021

  при Национальном университете Узбекистана 
2)Самаркандский государственный университет

3)Объединенный институт ядерных исследований, 
  г.Дубна, Россия
4)Институт ядерной физики Академии наук 
  Республики Узбекистан                        

И.Х.Худайкулов, В.Н.Арустамов, У.Ф.Бердиев, Х.Б.Ашуров  

Исследование нестационарных температурных полей, формируемых в катоде в зоне воздействия катодного пятна вакуумной дуги (на рус. яз.)

(Представлено академиком АН РУз С.А.Бахрамовым)

Показано, что особенностью воздействия вакуумного дугового разряда является создание рабочей среды, в которой он реализуется, генерацией плазменных потоков с поверхности катодного пятна. В области катодного пятна происходит плазменное термическое воздействие на поверхность металлического изделия, приводящее к его закалке и мини плавильным процессам. В работе впервые проведен расчёт температурных полей в приповерхностном слое металлического изделия - катода различной геометрии. Это расширяет представление о процессах, протекающих в катодном пятне и в области его взаимодействия с поверхностью, приводящее к изменению свойств поверхностных и приповерхностных слоев и формированию особого «белого слоя» в обрабатываемом изделии.
Институт ионно-плазменных и лазерных технологий                   Дата поступления 17.02.2022          
имени У.А.Арифова Академии наук 
Республики Узбекистан
Д.Хусанова1, М.Юсупов1,2, С.Мирзаев1, У.Халилов1,2
Моделирование процессов предварительного зародышеобразования кристаллов перилена в водной среде (на узб. яз.)

(Представлено академиком АН РУз Б.Т.Ибрагимовым)

Органические нанокристаллы играют важную роль в нескольких областях применения, хотя процессы их кристаллизации до зародышеобразования все еще не выяснены. В данной статье было исследовано образование кластеров предварительного зародышеобразования молекул перилена в водном растворе с помощью моделирования реактивной молекулярной динамики. Обнаружено, что молекулы перилена, в основном, взаимодействуют друг с другом в режиме стэкинга «лицом к лицу» на ранних стадиях кластеризации. В отличие от случая вакуума, в водной среде укладка молекул «лицом к краю» задерживается из-за водородной связи между молекулами воды и перилена. Это исследование помогает лучше понять, как управлять синтезом органических нанокристаллов на основе перилена в современной нанотехнологии.
1)Институт ионно-плазменных и лазерных технологий                 Дата поступленеия 24.01.2022          
имени У.А.Арифова Академии наук 
Республики Узбекистан
2) Антверпенский университет, Бельгия,
PLASMANT исследовательская группа 
Ж.К.Камалов, Б.А.Мухамедгалиев
Модификация эпоксидной смолы ЭД-20 фосфорсодержащими полимерами
(на рус. яз.)
(Представлено академиком АН РУз А.Т.Джалиловым)


В статье показаны возможности модификации эпоксидной смолы марки ЭД-20 новыми фосфорсодержащими полимерами на основе взаимодействия три-фенил-фосфата с ЭХГ. Обнаружено, что при введении незначительного количества полимерных модификаторов, содержащего в своем составе фосфор-галоид, в эпоксидную композицию при единовременном уменьшении количества вводимого отвердителя, возрастает скорость отверждения композиции и улучшаются антикоррозионные свойства. Выявлены основные закономерности процесса модификации.

Ташкентский архитектурно-строительный                                Дата поступления 06.01.2022
институт
Академик АН РУз С.С.Негматов, Д.Ш.Каямова, Д.К.Холмуродова

Исследование влияния водопоглощения на прочность 
угольных брикетов (на рус. яз.)

В данной работе путем исследования водопоглощения в формируемых угольных брикетах получено оптимальное содержание связующего – госсиполовой смолы. Установлено, что полученный продукт обладает высокими качественными характеристиками. По своим качественным характеристикам полученные угольные брикеты не уступают добываемым бурым углям и вполне могут использоваться для получения высококачественного топлива. 
ГУП “Фан ва тараккиёт”, Ташкентский


     Дата поступления 17.02.2022

государственный технический университет

имени Ислама Каримова

С.О.Ходжаева, А.С.Рафиков, А.Т.Ибрагимов, С.Х.Каримов

Синтез привитых сополимеров синтетических каучуков с акриловыми мономерами, инициированный персульфатом калия (на рус. яз.)
(Представлено академиком АН РУз А.Т.Джалиловым)
В статье приведены результаты исследования по заготовке термоэластопластичных клеевых полимерных композиций на основе смеси растворов различных типов каучуков – натурального и синтетического происхождения для закрепления внутренних деталей обуви. Объектами синтеза являются изопреновые (СКИ), хлоропреновые («Наирит»), бутадиен-нитрильные каучуки (СКН) расплавы полимеров в органическом растворителе – ароматического ряда (бензол, толуол/ксилол), сравнительно с углеводородной средой (бензин с разным октановым числом). В целях получения гомогенной клеевой однородной смеси полимеров определены растворимость каучуков (дисперсная фаза) с установлением реакционной совместимости среды в составе коагулюме коллоидно-дисперсионной системе.

Ташкентский институт текстильной и                                Дата поступления 17.12.2021

легкой промышленности

С.Н.Ходжибеков, З.К.Исмаилова
Синтез и изучение пестицидных свойств 1,3-диалкокси-

2-хлорацетанилидопропана (на рус. яз.)

(Представлено академиком АН РУз А.С.Тураевым)
Доказана перспектива изучения пестицидов среди ароматических аминокислот и их производных. Проведены синтез и исследование пестицидных свойств 1,3-диалкокси-2-хлор-ацетанилидопропана. Изменения полученного диалокси-радикала 1,3-диалокси-2-хлорцентанимида (RO) или присутствие смеси различных радикалов влияют на его физиологическую активность.

Ташкентский национальный исследовательский  
       Дата поступления 07.01.2022

университет “Ташкентский институт инженеров 
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Ш.Ш.Худойбердиев, Н.Р.Вохидова, академик АН РУз С.Ш.Рашидова 

О получении полиэлектролитных комплексов хитозана Bombyx mori с коллагеном (на рус. яз.) 
Изучено поведение макромолекул хитозана Bombyx mori (ХЗ) и коллагена (колл) в зависимости от рН среды. Получены полиэлектролитные комплексы (ПЭК) на основе ХЗ и коллагена с варьированием массовых соотношений полимеров. Выявлено, что взаимодействие ХЗ с коллагеном происходит при рН<7 посредством протонированных аминогрупп (+NH3) ХЗ и карбоксильных групп (–СОО-) коллагена соответственно. Установлено, что при массовом отношении R=4.225 наблюдается взаимокомпенсирование этих функциональных групп макромолекул. Обнаружено, что в выбранных условиях синтеза во всех соотношениях ХЗ/колл образуются наночастицы в диапазоне размеров от 25 до 400 нм и появляются полосы поглощения при λmax=235 и 290 нм. Обработка шелка ПЭК способствует к повышению насыщенности и интенсивности окраски, а также повышению прочности окраски.
Институт химии и физики полимеров 
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Академии наук Республики Узбекистан 
Х.У.Ходжаниязов1,2, Y.Joh3, M.Karak3, С.Абдуллаев1, Р.Батиров4, А.З.Садиков4 Ш.Ш.Сагдуллаев4, академик АН РУз Б.Т.Ибрагимов1, K.Torikai2,3
Публикация в журналах международной репутации. На примере небольшой японской исследовательской группы: часть 4. Однореакторный синтез олигосахаридов, активированных алкоксиметиловыми группами (на узб. яз.)
В четвертой (заключительной) части серии наших статей обсуждается эффективная стратегия однореакторного гликозилирования с использованием высокоактивных доноров 2-O-алкоксиметила, которая была недавно разработана Kohei Torikai (K.T.) и соавторами. Поскольку было обнаружено, что 2-О-алкоксиметилтиогликозиды гораздо более реакционноспособны, чем 2-О-ацилы, первые могут селективно активироваться в присутствии последних при низкой температуре. Хотя только 1,2-транс-гликозилирование с участием соседних групп с использованием 2-O-алкоксиметильных доноров, по-видимому, не соответствует требованиям как по качеству, так и по количеству для публикации в журнале с международной репутацией, новые результаты, т.е. активированная природа 2-O-алкоксиметильные доноры и их применение к однореакторной стратегии эффективно добавили бы ценности этой статье. В этой статье также описано простое устройство, разработанное группой К.Т., для добавления твердых материалов без открытия реакционной системы.
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А.М.Махаматхонов, Н.М.Исламбекова

Исследование теплотехнических характеристик шелковичных коконов при пульсационном изменении режима давления (на рус. яз.)
(Представлено академиком АН РУз А.Т.Джалиловым)
Выявлено, что в цикле давления происходит прогрев кокона. В период вакуума движущая сила процесса увеличивается более чем в 2 раза по сравнению с циклическим давлением и конвективной сушкой. Установлена связь между влагопроводностью и воздухопроницаемостью коконной оболочки.  Выявлено, что повышение температуры сушки с 60 до 100ºС и числа циклов с 2 до 3 в 1 мин. сокращает время сушки примерно в 2 раза. Оптимальный режим сушки определен по наибольшему выходу сортовых коконов. Он наблюдается при двух циклах в I мин., температуре 80ºС и давлении 0,14 МПа, вакууме 0,07 МIIa.

Ташкентский институт текстильной 
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и легкой промышленности

А.К.Уразбаев

Закономерности дифференциации элементов геохимического ландшафта современной дельты Амударьи (на узб. яз.)

(Представлено академиком АН РУз К.Н.Абдуллабековым)
В статье рассматриваются закономерности дифференциации элементов геохимического ландшафта современной дельты Амударьи. В верхних частях всех мелких дельт преобладает элювиальный элемент геохимического ландшафта, а в нижних частях - супераквальний элемент геохимического ландшафта, занимающий большую площадь. Обмен элементов геохимического ландшафта друг с другом в мелких дельтах взаимосвязан с повышениями и понижениями рельефа.
Национальный университет Узбекистана                                     Дата поступления 15.02.2022
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Академик АН РУз К.Н.Абдуллабеков, В.Р.Юсупов

Модели долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных предвестников землетрясений (на рус. яз.)
Проведен анализ и обобщены многолетние данные мониторинга электромагнитных, геодезических, гидрогеосейсмологических и других предвестников землетрясений на полигонах Узбекистана методами повторных маршрутных, площадных съемок и стационарных наблюдений. Использованы обширные литературные данные исследования комплекса предвестников в других странах. Впервые созданы модели долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных предвестников землетрясений. Анализ показал, что единая форма предвестника отсутствует. Они имеют бухтообразные, прямолинейные и другие формы положительного и отрицательного знаков. 
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